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DEMIi UNITESI RECINE ALIMI

TEKNIK SARTNAMESI

MADDE 1. iSIN KONUSU

Ek-1

1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii / Bandirma Bor ve Asit Fabrikalar1 Isletme
Miidiirliigii / Demineralize Su Unitesinde kullanilmak {izere katyonik, anyonik ve inert

re¢ine satin alinacaktir.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirligi “IDARE”,
Bandirma Bor ve Asit Fabrikalari Isletme Midiirliigii YISLETME?” ihaleye istirak etmek
isteyen firmalar “ISTEKLI” ve {izerine ihale yapilan ve sdzlesme imzalanan istekli

“YUKLENICI” olarak tanimlanacaktir.

MADDE 2. ISTENEN MIKTAR

Sira No | Recine Adi Miktan (litre)
1 Inert Regine 3.200
2 Zayif Katyonik Regine 4.800
3 Kuvvetli Katyonik Regine 13.200
4 Zay1f Anyonik Regine 7.200
5 Kuvvetli Anyonik Regine 8.400
Demi Unitesi Toplam Recine Miktar 36.800

*Recine miktarlar1 2 adet katyon, 2 adet anyon ve 3 adet mix bed iiretim kolonlar i¢in

hesaplanmustir.

MADDE 3. TEKLIiF KAPSAMI VE iSTENEN OZELLIiKLER

3.1. istenen Ozellikler:

3.1.1 Inert Recine: Lewatit IN42 veya muadili

Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

Teslimat sirasindaki form

inert graniil

Fonksiyonel Grup yok
Goriniim Beyaz, seffaf
Tanecik Boyutu ( mm ) 1,5

Doékme Yogunlugu ( g/l) 520 +%S5
Yogunluk (yakl. g/ml) 0,8

pH calisma araligi 0-14
Depolanma sicakligi (°C) -20 /440

Raf Omrii Maks. 2 yil




Ek-1

3.1.2 Zayif Katyonik Recine: Lewatit CNP80 veya muadili
Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

Teslimat sirasindaki form H'

Matriks Caprazbagli Poliakrilat
Fonsiyonel Grup Karboksil Asit

Yapi Makroporoz

Goriiniim Sari, beyaz

*Tanecik Boyutu (mm) (tiim taneciklerin | 0,315-1,6
hacimce%90°1 i¢in)

Es tanecik oran1 (uniformity coefficient) max. 1.8
Efektif Boyut (d10-mm) 0,43-0,58
Dékme Yogunlugu ( g/1) 740+%5
Yogunluk (yakl.g/ml) 1,2

Su muhtevasi (water retention, % wt. ) 41-47
Hacim Degisimi (H">Na") (max. Yakl.%) | 70
*Toplam Kapasite ( min. eq/l) 4,3

pH calisma araligi 0-14
Depolanma sicakligi (°C) -20 /440
Raf Omrii Maks. 2 yil

3.1.3 Kuvvetli Katyonik Recine: Lewatit S108 Na veya muadili

Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

Teslimat sirasindaki form Na*

Matriks Caprazbagli polistiren
Fonsiyonel Grup Stilfonik Asit
Yapi Jel tipi tanecikler
Gorliniim Kahverengi, siyah
*Tanecik Boyutu ( mm ) 0,62 (£0,05)

Es tanecik oran1 (uniformity coefficient) 1,05 (£0,05)
Doékme Yogunlugu ( g/1) 840+%5
Yogunluk (yakl.g/ml) 1,30

Su muhtevasi (water retention, % wt. ) 41-46

*Toplam Kapasite ( min. eq/l) 2,2

Hacim  Degisimi  (Na+=>H+) (max.| 10

hacimce%)

pH calisma araligi 0-14

Depolanma sicakligr (°C) -20 /+40

Raf Omrii Maks. 2 yil




3.1.4 Zayif Anyonik Recine: Lewatit MP68 veya muadili

Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

Teslimat sirasindaki form

Serbest baz/CI

Matriks

Strenik

Fonsiyonel Grup

Ugiinciil amin/Kuaterner Amonyum

Yapi Makroporoz
Goriiniim Bej, opak
*Ana Tanecik Boyutu (d50- mm ) 0,55 (£0,05)
Es tanecik oran1 (uniformity coefficient) max. 1,1
Doékme Yogunlugu ( g/1) 620+%5
Yogunluk (Yakl.g/ml) 1,04

Su muhtevasi (water retention, % wt. ) 54-60
*Toplam Kapasite (min. eq/l) min. 1,3
Hacim Degisimi (serbest baz/Cl'>CI") (max. | 24

yakl.%)

pH calisma araligi 0-14
Depolanma sicakligr (°C) -20 /+40
Raf Omrii Maks. 2 yil

3.1.5 Kuvvetli Anyonik Re¢ine: Lewatit M500 veya muadili

Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

Teslimat sirasindaki form

Cr

Matriks

Caprazbagli polistiren

Fonsiyonel Grup

Dordiinciil Amin, tip 1

Yapi Jel tipi tanecikler
GOrliniim Sar1, seffaf
*Ana Tanecik Boyutu (mm) 0,62 (£0,05)
Es tanecik oran1 (uniformity coefficient) max. 1.1
Doékme Yogunlugu ( g/1) 690+%5
Yogunluk (yakl. g/ml) 1,08

Su muhtevasi (water retention, % wt. ) 48-55
*Toplam Kapasite (min. eq/l) min. 1,3
Hacim  Degisimi  (CI'>OH’)  (max. | 20
hacimce%)

pH ¢alisma aralig1 0-14
Depolanma sicakligi (°C) -20 /+40
Raf Omrii Maks. 2 yil
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*ile isaretli parametreler kabul asamasinda EUAS Gélbasi Kimya Laboratuvar Isletme
Miidiirliigiinde test edilecektir.
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3.2. Teklif Kapsami: Bu madde bos birakilmistir.

3.3. Tasarim Parametreleri: Bu madde bos birakilmistir.

MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI

4.1. Calisma Ortam: Bu madde bos birakilmastir.
4.2. Proses Tarifi: Bu madde bos birakilmigtir.

4.3. Yardimc Uniteler: Bu madde bos birakilmistir.

MADDE 5. iSE BASLAMA TARIHI, TESLIiM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI

5.1. Ise Baslama Tarihi:
5.1.1. Yurt I¢i: Sézlesmenin imzalanmasina miiteakip ise baslanur.

5.2. Teslim Siiresi: ise baslama tarihini miiteakip 200 (iki yiiz) takvim giiniidir.

5.3. Teslim Yeri ve Sartlar:

5.3.1. Yurt Ici: Eti Maden Isletmeleri Bandirma Bor ve Asit Fabrikalar Isletme Miidiirliigiiniin
Yedek Malzeme Ambari sahasina teslim edilecektir. Nakliye ve sigorta ile ilgili her tiirlii masraf
Yiikleniciye aittir.

5.4. Bateri Limit: Bu madde bos birakilmistir.
5.5. Idarenin Sorumlulugu: Bu madde bos birakilmistir.

5.6.Yiiklenicinin Sorumlulugu:

5.6.1 Istenilen malzemenin nakliyesi tedarik¢i firmaya, belirlenen depoya indirilmesi isleri ise
Isletme Miidiirliigiimiize aittir.

5.6.2 Nakliye sirasinda hasar gérmiis malzemeler alinmayacak olup yenileri firma tarafindan
tedarik edilecektir. Bu islemler icin de herhangi bir nakliye, degisim bedeli vb. 6deme
yapilmayacaktir.

5.6.3 Malzemelerin araca yiiklenmesi, taginmasi ve belirtilen depoya indirilmesi sirasinda
olusabilecek herhangi bir kazaya karsi biitiin giivenlik tedbirleri yiiklenici firma tarafindan
saglanacak ve sorumlu tutulacaktir.

5.6.4 Yiiklenici firma, teklif edecegi recinenin ters akimli akiskan yatakli sistemlere
uygunlugunu garanti edecektir.

5.6.5 Yiiklenici firma, reginelerin iiretim hatlarina yiiklenmesi ve sonrasinda yapilacak
rejenerasyon ve devreye alma ¢alismalarinda Isletme tarafindan talep edilmesi halinde teknik
destekte bulunacaktir.
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MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE

6.1 Istekliler, Teknik bilgi formlar1 (Product Data Sheet) ve giivenlik bilgisi dokiimanim
teklifle birlikte mutlaka verecektir.

6.2 Tekliflerin Degerlendirilmesi: Tekliflerle birlikte verilecek olan Teknik Bilgi
Formlarindaki veriler ile madde 3.1’ de istenen 6zellikler karsilastirilacak olup istenen 6zellikleri
kapsamayan Isteklilerin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

6.2 Uriin teslim edildikten sonra garanti siiresi boyunca bu teknik sartnamede bahsedilen fiziksel,
kimyasal ve performans 6zelliklerini muhafaza edecektir.

MADDE 7. TEKLIF ve ODEME SARTLARI
7.1. Teklif ve Odeme Sartlar:

7.1.1. Yurt Ici: Teklifler, TL ve doviz cinsinden verilebilecektir.
7.2. Kismi Teklif: Teklifler isin tamamu i¢in verilecektir.
7.3. Avans: Bu is i¢in avans verilmeyecektir.

7.4. Performans Teminati: Performans teminat1 alinmayacaktir.

7.5. Fiyat Dis1 Unsurlar: Teklifte fiyat dis1 unsurlar dikkate alinmayacaktir.
MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI

Bu madde bos birakilmistir.

MADDE 9. KABUL iISLEMLERI

Yiiklenici tarafindan teslim edilen regineler asagida yazilan sartlar kapsaminda kontrol ve
muayene edilerek kabul edilecektir.

9.1. Teslimata miiteakip, Muayene ve Kabul Komisyon ya da ilgili Birim teknik personeli
tarafindan sahaya teslim edilen katyonik ve anyonik recine gruplarindan (zayif ve kuvvetli ayr
ayr1 olmak iizere toplam 4 numune) rastgele toplam 2’ ser (ikiser) litre numune alinacaktir.
Alinan numuneler, madde 3.1’ deki tablolarda isaretlendigi gibi “toplam kapasite” ve “(ana)
tanecik boyutu” analizleri icin EUAS Gélbasi Kimya Laboratuvar Isletme Miidiirliigiine
teslim edilecektir.

Yiiklenici istedigi takdirde numune alma islemine eslik edebilecektir.

Analiz masraflan Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Bu kapsamda odeme dekontu
Isletmeye teslim edilecek olup akabinde numuneler isletme tarafindan EUAS Golbasi
Kimya Laboratuvar isletme Miidiirliigiine teslim edilecektir.
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9.2. EUAS Golbasi Kimya Laboratuvar Isletme Miidiirliigiiniin analiz raporu Isletmeye
ulastiktan sonra raporda yer alan sonuglarla, 3.1 Istenen Ozellikler maddesinde isaretlenen
ozellikler karsilastirilacaktir. Analiz sonuglar1 ile istenen Ozelliklerin uyusmasi durumunda
sahadaki iiriinlerin kabulii yapilacaktir.

9.3 Ozelliklerin drtiismemesi durumunda; iiriinler iade edilecektir. Bdyle bir durumda Yiiklenici
5 is giinii igerisinde iiriinleri Isletme sahasindan alacak olup sézlesme fesih edilecektir.

9.4 Uygun olmayan iiriinlerin iadesi ile ilgili tiim masraflar (nakliye dahil) Yiikleniciye aittir.

MADDE 10. GARANTI
10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Kabul tarihinden itibaren 24 ay garantili olacaktir.

MADDE 11. CEZALAR

Uriinlerin sézlesmeye uygun olarak siiresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim
giinii i¢in s6zlesmede belirtilen gecikme cezasi uygulanir.

MADDE 12. DIGER HUSUSLAR
e Ambalaj: 25 kg’lik paketli, tahta palet lizerinde olacak seklinde teslim edilecektir.
e Teslim edilen rec¢inelerin tiimii, minimum Haziran 2023 yih veya sonrasi iiretim
tarihli olacaktir.
« Is Saghg ve Giivenligi: Is saglig1 ve giivenligi konusunda yasal gergeveler kapsamindaki
biitiin miikellefiyetler tedarik¢i firmaya aittir.

MADDE 13. TEKNiK SARTNAMENIN MADDELERI

Is bu madde dahil teknik sartname 13 (on ii¢) maddeden ibarettir.

Teknik Sartnameyi Hazirlayanlar:

Elif OZCAN SARITAS [lknur BATO Erol GENC
Su Kaynag Isl. Sor. Su Kaynag Isl. Sor. Birim Sorumlusu



