
Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50600 3,01 PP ALTTAN 
BOŞALTMASIZ 91 160

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

91 (+%2) cm

Var/Yok

3,01 (- %3) Kg

100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

91

50 (+yönde tol.)cm. 
150 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİKOLEMANİT

160 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

5.

2.

3.

4.



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50601 3,21 PP 91 160

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ 

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

91

 35 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
150 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİKOLEMANİT

160 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ (GRUP-1)

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

91 (+%2) cm

Var/Yok

3,21 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50689 3,05 PP 91 130

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

91

 35 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
120 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİBOR-48

130 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Kırka Bor İşl. Müd.

91 (+%2) cm

Var/Yok

3,05 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50692 3,47 PP+PE ALTTAN 
BOŞALTMASIZ 91 130

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

91 (+%2) cm

Var/Yok

3,47 (- %3) Kg

100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

85 (- %3) gr/m²

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

91

50 (+yönde tol.)cm. 
150 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİBOR-68

130 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. İç Torba (PE)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

5.

2.

3.

4.



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50696 3,44 BAFFLE 105 115

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

105 (+%2) cm

93(+%2)  cm

Var/Yok

3,44 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

105

 45 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
50 (+yönde tol.)cm. 

105 (+yönde tol.)cm.
(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİDEKAHİDRAT POWDER

115 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

5.

2.

3.

4.



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50700 2,67 PP ALTTAN 
BOŞALTMASIZ 91 130

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major

2.5. İç Torba (PE) (T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

T.Ş (3.1.8)

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

91

50 (+yönde tol.)cm. 
120 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİDEKAHİDRAT

130 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

91 (+%2) cm

Var/Yok

2,67

100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

50701 3,86 PP PE İOS 91 130

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

50 (+yönde toler.)
120(+yönde toler.)

 35(+ yönde tol.)cm.

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. Panel (PP)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişiliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

Ürün Adı

ETİBOR-68

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

3-Baskı

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,86  (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

85 (- %3) gr/m²
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü Sevk 

yeri:

Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları 

İşletme MüdürlüğüKırka Bor İşletme Müdürlüğü

130 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

91 (+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
 45 (+ yönde tol.) cm.

91

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50702 3,65 PP+PE ALTTAN 
BOŞALTMASIZ 91 130

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

2.5. İç Torba (PE) (T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

T.Ş (3.1.8)

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

91

 35 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
120 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

BOROKSİT

130 (+% 2) cm

48 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ (GRUP-1)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

85 (- %3) gr/m²

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

91 (+%2) cm

Var/Yok

3,65

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

50703 3,65 PP PE 91 130

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

130 (+% 2) cm

48 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ (GRUP-1)

91 (+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
 45 (+ yönde tol.) cm.

91

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü Sevk 

yeri:

Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları 

İşletme MüdürlüğüKırka Bor İşletme Müdürlüğü

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,65  (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

85 (- %3) gr/m²
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

Ürün Adı

ETİBOR-48

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

3-Baskı

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

50 (+yönde toler.)
120(+yönde toler.)

 35(+ yönde tol.)cm.

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. Panel (PP)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişiliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

2.1. Genel 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

50705 3,65 PP+PE 91 130

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

130 (+% 2) cm

48 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

91 (+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
 45 (+ yönde tol.) cm.

91

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü Sevk 

yeri:

Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları 

İşletme MüdürlüğüKırka Bor İşletme Müdürlüğü

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,65  (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

85 (- %3) gr/m²
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

Ürün Adı

ETİBORİK ASİT

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

3-Baskı

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

50 (+yönde toler.)
120(+yönde toler.)

 35(+ yönde tol.)cm.

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. İç Torba (PE)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişiliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

2.1. Genel 



Kontrol yeri:

Kırka Bor İşl Müd

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50709 3,73 BAFFLE İÖS 105 120

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

105 (+%2) cm

93+%2)  cm

Var/Yok

3,73 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

105

 45 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
55 (+yönde tol.)cm. 

105 (+yönde tol.)cm.
(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİBOR-48

120 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

5.

2.

3.

4.



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

50720 3,38 PP PE 91 110

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

110 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ (GRUP-1)

91 (+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
45 (+ yönde tol.) cm.

91

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü Sevk 

yeri:

Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,38  (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

85 (- %3) gr/m²
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

Ürün Adı

ETİKOLEMANİT

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

3-Baskı

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

50 (+yönde toler.)
100(+yönde toler.)

 35 (+ yönde tol.)cm.

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. Panel (PP)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişiliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

2.1. Genel 



Kontrol yeri:

Kırka Bor İşl Müd

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50724 3,50 BAFFLE 105 120

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

105

 45 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
55 (+yönde tol.)cm. 

110 (+yönde tol.)cm.
(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİBOR-48

120 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

105 (+%2) cm

93+%2)  cm

Var/Yok

3,50(- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

50726 3,65 PP PE 91 130

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

50 (+yönde toler.)
120(+yönde toler.)

 35(+ yönde tol.)cm.

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. Panel (PP)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişiliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

Ürün Adı

ETİDEKAHİDRAT POWDER

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

3-Baskı

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,65  (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

85 (- %3) gr/m²
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü Sevk 

yeri:

Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü

130 (+% 2) cm

48 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

91 (+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
 45 (+ yönde tol.) cm.

91

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

50727 3,65 PP PE 91 130

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

50 (+yönde toler.)
120(+yönde toler.)

 35(+ yönde tol.)cm.

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. Panel (PP)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişiliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

Ürün Adı

ETİBOR-68

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

3-Baskı

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,65  (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

85 (- %3) gr/m²
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü Sevk 

yeri:

Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları 

İşletme MüdürlüğüKırka Bor İşletme Müdürlüğü

130 (+% 2) cm

48 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

91 (+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
 45 (+ yönde tol.) cm.

91

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-



Kontrol yeri:

Gruptaki 
Torba 1-280 281-500 501-

1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

50729 3,31 PP 91 160

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) -
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. Panel (PP)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

3-Baskı

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,31 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

-
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Emet Bor İşletme Müdürlüğü
Sevk yeri: Emet Bor İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

160(+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

91(+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
 45 (+ yönde tol.) cm.

91

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-

Ürün Adı

ETİCOL CERAMİC

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

70 (+yönde toler.)
150 (+yönde toler.)

50 (+ yönde tol.)cm.



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50733 3,71 PP+PE 93 130

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

93 (+%2) cm

Var/Yok

3,71 (- %3) Kg

100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

85 (- %3) gr/m²

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

93

 35 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
120 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİDOT-67

130 (+% 2) cm

48 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ (GRUP-1)

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. İç Torba (PE)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

5.

2.

3.

4.



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50742 2,87 PP 91 130

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

2.5. İç Torba (PE) (T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

T.Ş (3.1.8)

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

91

 35 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
120 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİBORİK ASİT

130 (+% 2) cm

60(+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

91 (+%2) cm

Var/Yok

2,87

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50743 2,87 PP 91 130

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

2.5. İç Torba (PE) (T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

T.Ş (3.1.8)

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

91

 35 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
120 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİDEKAHİDRAT

130 (+% 2) cm

60(+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

91 (+%2) cm

Var/Yok

2,87

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50745 3,44 BAFFLE 105 115

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

105

 45 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
55 (+yönde tol.)cm. 

105 (+yönde tol.)cm.
(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİDEKAHİDRAT 

115 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

105 (+%2) cm

93(+%2)  cm

Var/Yok

3,44 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

50746 2,67 PP ALTTAN 
BOŞALTMASIZ 91 130

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major

2.5. İç Torba (PE) (T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

T.Ş (3.1.8)

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

91

50 (+yönde tol.)cm. 
120 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİBORİK ASİT

130 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

91 (+%2) cm

Var/Yok

2,67

100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

50748 3,65 PP PE 91 130

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

130 (+% 2) cm

48 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

91 (+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
 45 (+ yönde tol.) cm.

91

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü Sevk yeri:

Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,65  (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

85 (- %3) gr/m²
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme yeri 
kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

Ürün Adı

ETİDEKAHİDRAT

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

3-Baskı

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

50 (+yönde toler.)
120(+yönde toler.)

 35(+ yönde tol.)cm.

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle birleşme 
bölgesinde kumaş aralarında multifilament yassı fitil (PP+PE 
torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Kontrol edilecek en 
az numune sayısı

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin okunaklı 
olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. Panel (PE)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişiliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

2.1. Genel 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

96900 3,91 PP PE İOS 93 130

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

130 (+% 2) cm

48 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ (GRUP-1)

93 (+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
 45 (+ yönde tol.) cm.

93

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü Sevk 

yeri:

Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,91  (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

85 (- %3) gr/m²
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

Ürün Adı

ETİDOT-67

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

3-Baskı

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

50 (+yönde toler.)
120(+yönde toler.)

 35(+ yönde tol.)cm.

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. Panel (PP)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişiliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

2.1. Genel 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

117498 3,66 BAFFLE İÖS 105 115

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

105 (+%2) cm

93+%2)  cm

Var/Yok

3,66 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

105

 35 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
55 (+yönde tol.)cm. 

105 (+yönde tol.)cm.
(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİDEKAHİDRAT

115 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

5.

2.

3.

4.



Kontrol yeri:

Gruptaki 
Torba 1-280 281-500 501-

1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

123129 3,31 PP 91 160

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) -
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

91(+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
 45 (+ yönde tol.) cm.

91

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-

Ürün Adı

ETİCOL-43

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Emet Bor İşletme Müdürlüğü
Sevk yeri: Emet Bor İşletme 

Müdürlüğü

160(+% 2) cm

60 (+%2) cm 

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,31 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

-
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme yeri 
kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Kontrol 
edilecek en az 
numune sayısı

70 (+yönde toler.)
150 (+yönde toler.)

50 (+ yönde tol.)cm.

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. Panel (PP)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

3-Baskı



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

134464 4,54 BAFFLE İÖS 96 171

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

96

 35 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
60 (+yönde tol.)cm. 

105 (+yönde tol.)cm.
(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

NİSUS

171 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ (GRUP-5)

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

96 (+%2) cm

151(+%2)  cm

Var/Yok

4,54 (- %3) Kg

155 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

134615 3,48 BAFFLE 105 115

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

105 (+%2) cm

95(+%2)  cm

Var/Yok

3,48 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

105

 45 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
60 (+yönde tol.)cm. 

105 (+yönde tol.)cm.
(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİBORİK ASİT 

115 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

5.

2.

3.

4.



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

134616 3,66 BAFFLE İÖS 105 115

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

60 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

105

 35 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
60 (+yönde tol.)cm. 

105 (+yönde tol.)cm.
(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİBORİKASİT

115 (+% 2) cm

50 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ (GRUP-1)

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

105 (+%2) cm

96+%2)  cm

Var/Yok

3,59 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

134617 3,48 BAFFLE 105 115

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

105

 45 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
60 (+yönde tol.)cm. 

105 (+yönde tol.)cm.
(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİBORİK ASİT  POWDER

115 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

105 (+%2) cm

95(+%2)  cm

Var/Yok

3,48 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

134665 3,48 BAFFLE 105 115

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

105 (+%2) cm

95(+%2)  cm

Var/Yok

3,48 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

105

 45 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
60 (+yönde tol.)cm. 

105 (+yönde tol.)cm.
(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİBORİK ASİT  POWDER

115 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

5.

2.

3.

4.



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

135032 3,32 BAFFLE 105 115

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

105

 45 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
105 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

BASKISIZ TORBA

115 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

105 (+%2) cm

Var/Yok

3,32 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

135033 3,86 PP PE 91 130

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

50 (+yönde toler.)
120(+yönde toler.)

 35(+ yönde tol.)cm.

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. İç Torba(PE)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişiliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

Ürün Adı

BASKISIZ TORBA

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

3-Baskı

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,68  (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

85 (- %3) gr/m²
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü Sevk 

yeri:

Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları 

İşletme MüdürlüğüKırka Bor İşletme Müdürlüğü

130 (+% 2) cm

48 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

91 (+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
 45 (+ yönde tol.) cm.

91

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

136286 4,42 BAFFLE İÖS 96 171

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-5)

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

96

 35 (+ yönde tol.)cm

70 (+yönde tol.)cm. 
55 (+yönde tol.)cm. 

161 (+yönde tol.)cm.
(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİDOT-67

171 (+% 2) cm

50 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

96 (+%2) cm

151(+%2)  cm

Var/Yok

4,42 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba 

Tipi Ek-Bilgi

138726 3,40 PP PE 91 110

Teknik 
Şartname

Uygunsuz 
Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Major
Major
Major

-
-

Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.) Major
(T.Ş. 3.1.13) Major

Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

50 (+yönde toler.)
100(+yönde toler.)

 35(+ yönde tol.)cm.

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

(T.Ş.3.1.4)3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

2.5. Panel (PP)

T.Ş (3.1.8)

(T.Ş.3.1.13.)1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak (SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                
1.8.Panel Genişiliği
1.7.Panel Yüksekliği

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 

Ürün Adı
BOROKSİT
POWDER

1-Torba İç 
Boyutları

1.1.Torba yüksekliği

3-Baskı

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

4-Fitil ve Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

Kontrolü Yapan Personel
1.

2.

3.

4.

5.

Tarih:

5- Cepler ve 
Etiket

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

İmza

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

Var/Yok

3,40  (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m²
100 (- %3) gr/m²

85 (- %3) gr/m²
42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m²
185 (- %3) gr/m²

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü Sevk 

yeri:

Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü

110 (+% 2) cm

48 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ

91 (+%2) cm

-

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ (GRUP-1)

Torba Özellikleri Parametre

50 (+ yönde tol.) cm.
 45 (+ yönde tol.) cm.

91

1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

Ek: Teknik 
Resimler

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

-



Kontrol yeri:

Gruptaki Torba 
Sayısı

1-280 281-500 501-1200 1201-3200 >3200

Numune: 3 4 5 7 10

ETİ-KKYS 
KODU: Gen. Ağırlık (Kg) Torba Tipi Ek-Bilgi

138738 3,12 BAFFLE 105 120

Teknik 
Şartname Sonuç Uygunsuz 

Adet Sonuç

Minör
Majör
Minör
Minör
Major
Major
Major
Major
Majör
Majör

T.Ş.(3.1.) Major
Major
Major
Major
Major

(T.Ş.3.1.9.)

(T.Ş. 3.1.13) Major
Major

Minör

Major

(T.Ş. 3.1.15) Major

Major

Major

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.12) Minör

(T.Ş. 3.1.18) Major

5.

2.

3.

4.

Kontrolü Yapan Personel İmza Tarih:
1.

2-Ağırlıkları

2.6. Kolon+Kaldırma Sapları

3.4.Baskı boyasında dağılması, Yazılar ve işaretlerin 
okunaklı olmaması

3.1. Baskı ve yazıların teknik resme uygunluğu

185 (- %3) gr/m2

4-Fitil ve 
Keçe

5.3.  Üretici Etiketi 

(T.Ş. 3.1.8)

4.1. Torbaların yan gövdeleri ve yanların alt yüzeyle 
birleşme bölgesinde kumaş aralarında multifilament 
yassı fitil (PP+PE torbalar hariç).

5.1. CLP/GHS Etiket cebinin teknik resme uygunluğu

5.2. Doküman cebinin teknik resme uygunluğu

4.3. Tüm Dikişlerde Toz Fitil (Overlok dikiş hariç).

5- Cepler ve 
Etiket

(T.Ş.3.1.4)3-Baskı

2.5. Panel (PP)

2.1. Genel 
2.2.1. Gövde Kumaşı (Yanlar ve Alt) 

TORBA GENEL ÖZELLİĞİ

Torba Özellikleri

Sevk 
yeri:

Parametre

50 (+%2) cm 

Sevkiyattaki Torba Adedi:

Grupdaki Torba Adedi :

Kontrol 
edilecek en 
az numune 
sayısı

1-Torba İç 
Boyutları

 45 (+ yönde tol.)cm

105

 45 (+ yönde tol.)cm

50 (+yönde tol.)cm. 
110 (+yönde tol.)cm.

(T.Ş.3.1.13.)

1.8.Panel Genişiliği

Ek: Teknik 
Resimler

Ürün Adı

ETİBORİK ASİT

120 (+% 2) cm

60 (+%2) cm 

EBATLAR (cm)

TORBA KONTROLÜ (GRUP-1)

T.Ş (3.1.8)

4.2.  Boşaltma ağzı ve alt yüzey kumaşının birleşme 
yeri kumaş arasına dokuma olmayan keçe 

3.2. Baskının renk tonu uygunluğu

Var/Yok

Var/Yok

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

1.4. Boşaltma ağzı yüksekliği 

1.10. Kaldırma Sapları Uzun Ayak(SL2)                                                                                                 
1.9. Kaldırma Sapları Kısa Ayak (SL1)                                                                                                

ETİ MADEN İŞLETMELERİ  BİG BAG TORBA KONTROL FORMU

FİRMA BİLGİLERİ

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü

Aracın boş ağırlığı:

Torbaların net ağırlığı:

Aracın dolu ağırlığı:

Sözleme konusu:Plaka:

Sevk 
irsaliyesi

Dara ağırlığı(Palet, Shirng, çember v.b.) :

Firma adı:

Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü

Kontrol tarihi:

Dosya veya Parti No: Tarih:

Seri no:

105 (+%2) cm

Var/Yok

3,12 (- %3) Kg

150 (- %3) gr/m2
100 (- %3) gr/m2

42  (-%3) gr/mt

205 (- %3) gr/m2

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Uygun/Uygun Değil

Var/Yok

1.1.Torba yüksekliği
1.2.Torba eni
1.3. Doldurma ağzı yüksekliği

1.6.Boşaltma Ağzı Çapı
1.5.Doldurma Ağzı Çapı

1.7.Panel Yüksekliği

2.2.1. Gövde Kumaşı (Üst) 
2.3. Doldurma Ağzı
2.4. Boşaltma Ağzı 
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